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Contexte

avril 14Page 2

Principe de la populiculture durable = diversification des cultivars

ressource sur pied de plus en plus diversifiée

pour les utilisateurs, besoin de mieux connaitre les qualités du bois

2009 : "Référentiel qualités du bois des cultivars de peuplier"
Beaupré, Blanc du Poitou, Dorskamp, Flevo, Fritzi Pauley, Ghoy, I-214, I-45/51, Raspalje, 
Robusta

Mais évolutions rapides sur les cultivars utilisés

plantations avec de nouveaux cultivars 

nécessité de connaître les qualités du bois pour les utilisations futures

2013 : "Qualités du bois des nouveaux cultivars de peuplier"
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Le CHOIX des CULTIVARS

avril 14Page 3

Représentativité des cultivars étudiés sur les volumes de plants vendus par années
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Baisse des plantations 
avec les cultivars du 
référentiel 2009

Augmentation des 
plantations avec les 
cultivars du 
référentiel 2013

Source: enquête 
pépinières du Ministère 
de l'Agriculture
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ECHANTILLONNAGE : les arbres

Å Cahier des charges pour le choix des arbres ( 3 arbres par site)
ï diamètre à 1,30 m de 42 cm et plus
ï sans défaut dans les 8 premiers mètres
ï hors arbres de bordure

Å Bilan :    arbres de 13 à 18 ans  - bille de 11 m de 1,4 m3 en moyenne
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ECHANTILLONNAGE : les billons
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Å 126 arbres échantillons

Å centralisation sur le parc à 

grumes de Xilofrance

Å billonnage

 7,05 m 

Billon 4 : FCBA Bordeaux (2,25 m) 

4,80 m 

Billon 3 : FCBA Charrey (1,0 m) 

3,80 m 

Billon 2 : ENSAM Cluny (1,25 m) 

2,60 m 

Billon 1 : essais "industriels" (2,60 m) 

0 m 
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Méthodologie ïLes évaluations

Å Caractéristiques générales du bois : taux d'écorce, bois de tension, 
taux de faux cîur, infradensité, couleur é

Å Qualités papetières : rendement et analyse morphologique des fibres é

Å Evaluation des qualités mécaniques des sciages : module d'élasticité, 
contrainte de rupture é

Å Comportement au séchage des sciages : durée de séchage, 
homog®n®it® du s®chage, d®formations é

Å Qualité des produits issus du déroulage : placages, contreplaqués, 
LVL

Å Essai palette : sur 4 cultivars

Å Essais industriels : en contreplaqué et emballage léger
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Résultats ïTaux dô®corce en volume
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Åapprécié à un seul niveau (mi-grume),

Åutilisable pour comparer les cultivars,

Åinférieur de 5 à 6 % au taux réel grume entière, fourni par 

Vautherin (1998) pour Robusta (16 %) et I-214 (13 %), sans doute sur des 

arbres plus âgés avec rhytidome plus développé

Valeur de F

cultivar site
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Résultats ïInfradensité

Åvarie entre 280 et 370 kg/m3,

ÅI-214 toujours systématiquement le plus léger,

Åeffet cultivar beaucoup plus fort quôeffet site (idem 2009).

Valeur de F

cultivar site
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Åtrès bien corrélée avec résultat de 

densité acquis par micro-

densitométrie (rayons X),

A4A

Alcinde

Brenta

Dvina

I-214

Koster

Lambro

Lena

Mella

Polargo

Soligo
Taro

Trichobel

Triplo

R2 = 0.8272
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Pâte

ÅRendement pâte
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ÅLongueur des 

fibres
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ÅSynthèse pâte et papier

Papier
Å Longueur de rupture Å Indice de déchirement
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CƭŜȄƛƻƴ п Ǉƻƛƴǘǎ Υ aƻŘǳƭŜ ŘΩŞƭŀǎǘƛŎƛǘŞ όatŀύ ΣŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜ Ł ƭŀ ǊǳǇǘǳǊŜ όatŀύ 
όŜǘ ƳŀǎǎŜ ǾƻƭǳƳƛǉǳŜ Ł мн҈ ŘΩƘǳƳƛŘƛǘŞύ

Tests mécaniques

A partir de ces 3 notions, il est possible de déterminer une classe mécanique 
associée à des caractéristiques (EN 338)
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Classement optimal (après rupture des pièces)

Cultivars
Hors classement 

mécanique
C 18 C 24

Lambro 0% 0% 100%

Soligo 0% 0% 100%

Dvina 13% 0% 87%

Taro 15% 0% 85%

Lena 9% 14% 77%

Alcinde 16% 21% 63%

Brenta 31% 8% 61%

Mella 13% 29% 58%

Koster 14% 41% 45%

Trichobel 26% 74% 0%

Polargo 57% 43% 0%

I 214 90% 10% 0%

A4A 100% 0% 0%

Triplo 100% 0% 0% Cultivars
Hors classement 

mécanique
C 18 C 24

Robusta 0% 0% 100%

I 45/51 30% 0% 70%

Raspalje 32% 29% 47%

Fritzi Pauley 31% 45% 23%

Flevo 31% 51% 18%

Beaupré 27% 59% 14%

Ghoy 48% 34% 17%

Dorskamp 37% 53% 10%

Blanc du Poitou 76% 24% 0%

I 214 100% 0% 0%
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Comportement au séchage
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ÅSéchage dans un 

séchoir à air chaud 

climatisé

ÅTable de séchage 

unique

ÅMesures avant et 

après séchage

Humidité du bois
H (%)

Température
(° C)

Humidité relative 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ Iw ό҈ύ

Vert 70 87

35 70 83

30 70 79

25 70 72

20 70 62

15 70 47

Stabilisation 70 90
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Résultats
Durée de cycle
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Résultats
Déformations
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Evaluation sur sites industriels
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Transformation du billon n°1

Billons 1 des grumes exploitées, transformés sur 3 sites

industriels :

Å Xilofrance pour lô®valuationde la qualité des

placages destinés à la fabrication de panneaux

contreplaqués,

Å Ets Guilbault-Cesbron pour lô®valuationde la qualité

des emballages légers (séchage, déformations,

moisissures),

Å Ets Lacroix Emballages pour lô®valuationde la

qualité des placages destinés à la fabrication

dôemballagesalimentaires.
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Aptitude au déroulage

Evaluation industrielle Xilofrance : Résultats

- Les cultivars Alcinde, Koster, Lambro, Polargo, Triplo et Soligo présentent une bonne aptitude 

¨ lôutilisation en contreplaqu®.

-A lôoppos®, les cultivars Lena, Dvina, Taro et Trichobel pr®sentent de moins bonnes 

caractéristiques pour une utilisation dans un process de déroulage/séchage.
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Résultats ï% de faux-cîur

Åbonne relation entre taux de faux-cîur (mi-grume) sur disque 

et % de placages « verts » (c.a.d. issus du faux-cîur) lors du 

déroulage industriel chez Xilofrance (billon de pied).
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Corrélation avec les résultats des essais de flexion sur 
bois massif
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Assez bonne corrélation entre propriétés 

mécaniques du bois massif et propriétés 

mécaniques des panneaux

Evaluation mécanique CP Xilofrance : 

Résultats des essais de flexion
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Evaluation industrielle Guilbault-Cesbron :

Evolution dans le temps cotations moisissures en fonction du

cultivar

Evolutionde la présencede moisissuressur lesemballageslégers

Cultivar Durée de stockage (semaine)
0 1 2 3 4

Témoin 0.4 (b) 2.2 (a) 2.2 (ab) 2.3 (a) 3 (a)
Trichobel 0.2 (b) 1.9 (a) 2.7 (a) 2.4 (a) 2.5 (a)
Alcinde 1 (a) 2.1 (a) 2.3 (ab) 1.8 (ab) 2.8 (a)
Polargo 0.5 (ab) 1.6 (a) 1.6 (ab) 1.4 (ab) 1.7 (ab)
Triplo 0.4 (b) 1.8 (a) 2.4 (ab) 1.7 (ab) 2.3 (ab)
A4A 0.4 (b) 1.2 (a) 1.2 (b) 0.6 (b) 1.1 (b)


